
Uwagi:

Opracowanie: SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
Data:

Nazwa systemu:

Detal:

Oznaczenie systemu:

08.2025

Attyka

Układ warstw hydroizolacji dachu remontowanego z termoizolacją z EPS.

4.05.2

Istniejące pokrycie dachowe

Preparat gruntujący

TACK-R PRIMER F DR

Membrana bitumicz nawierzchniowa

TACK-R TT25 S53

0,53 cm

0,01 cm

----------


	Arkusze i widoki
	4.05 2 Dach renowacja, hydroizolacja jednowarstwowa, beton - attyka-Model


